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Ominaisuus: halkeamat

Laudan keskialueella sallitaan halkeamia (pintahalkeamia),
joiden pituus on enintdan 15 % laudan pituudesta

EIVAT SAA OLLA LAPIMENEVIA HALKEAMIA

Laudan paassa sallitaan enintaan laudan leveyden mittainen lapimeneva halkeama
KOSKA TAMA VOIDAAN SAHATA POIS JULKISIVUA TEHTAESSA




